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【認証範囲】  

(62T606:1500) 

試験対象 
 
 
 
 
 
 
試験項目 

ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ系 ｽﾁﾚﾝ系 ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ系 

PE 
 ISO 1872-2:2007  
PP 
 ISO 1873-2:2007 

PS 
 ISO 1622-2:1995 
PS-I 
 ISO 2897-2:2003 
SAN 
 ISO 4894-2:1995 
ABS 
 ISO 2580-2:2003 

PA 
 ISO 1874-2:2012 

PVC-U 
 ISO 1163-2:1995 

圧縮成形 
 ISO 293:2004 〇 － － － 

射出成形 
 ISO 294-1:1996 〇 〇 － － 

機械加工 
 ISO 2818:1994 〇 〇 〇 〇 

状態調節 
 ISO 291:2008 〇 〇 〇 〇 

密度 
 ISO 1183-1:2012A法 〇 〇 〇 〇 

引張試験 
 ISO 527-1:2012 
 ISO 527-2:2012 

〇 〇 〇 〇 

曲げ試験 
 ISO 178:2010 〇 〇 〇 〇 
ｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃特性 
 ISO 179-1:2010 〇 〇 〇 〇 
ｱｲｿﾞｯﾄ衝撃強さ 
 ISO 180:2000 〇 〇 〇 〇 
ﾛｯｸｳｪﾙ硬さ 
 ISO 2039-2:1987 〇 〇 〇 〇 
荷重たわみ温度 
 ISO 75-1:2013 
 ISO 75-2:2013A､B法 

〇 〇 〇 〇 

MFR 
 ISO 1133-1:2011A法 〇 － － － 

MVR 
 ISO 1133-1:2011B法 〇 (PPのみ) － － － 
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