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溶融張力 

伸張流動を伴う成形加工(インフレーション成形､ブロー成形､真空成形など)時の成形加工性の 

指標を得るため、規定速度で押出した溶融樹脂を引き取るときの張力を測定します 

 引取りロール  

 張力測定セル  

 プーリー  

 引取り繊維  

 バレル  

 押出しピストン  

 試料  

 オリフィス  装置名(ﾒｰｶｰ)：キャピログラフ 
                (東洋精機製作所製)  
測定温度条件：融解温度以上 
引取速度範囲：２～２００m/min 

装置写真 
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 分岐構造  

成形安定性良 

押出し加工性、外観良 
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張力(g)  

引取(m/min)  
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